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Oznaczenie Norma

Próbki

1 

muł+pył

2 

muł+sadza

+węglan

3 

muł+pył

+węglan

6 

muł 

węglowy

7

muł+CaO

Wartość opałowa 

Qir [kJ/kg]
PN-81/G-04513 14532 16551 14052 10622 9366

Wartość opałowa 

Qid [kJ/kg]

przeliczenie na 

stan suchy *
15779 17028 14933 11634 10993

Zawartość części 

lotnych Vdaf [%]

PN-G-04516:

1998
55,06 24,32 58,17 43,77 45,99

Zawartość popiołu 

Ar [%]

PN-80/G-04512

+Az1:2002
38,2 40,2 38,6 51,7 48,6

Zawartość siarki 

całkowitej Stot
r [%]

PN-G-04584:

2001
1,41 1,42 1,28 0,63 0,57

Zawartość siarki 

całkowitej Stot
d [%]

przeliczenie na 

stan suchy*
1,53 1,46 1,36 0,69 0,67

Zawartość wilgoci 

całkowitej Wr [%]

PN-80/G-04511 

(p.2.3.1)
7,9 2,8 5,9 8,7 14,8
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